
fame (f)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

---------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

95% New Zealand wool / 5% polyamide

± 5 %

± 2 %

± 10 %

1 - 8

4 - 5

630

140

200.000

5/7

4/5

Všechny certifikaty - All certificates available

BS EN 1021-1 Cigarette
BS EN 1021-2 Match

BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013

Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

MED Certificate IMO
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK

MED Certificate IMO UK
BS 476 Part 7 class I

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

60

Pilling (2000 cyklů) - Pilling (2000 rubs) ISO 12945-2 4 - 5 4



fame (f) by

f68144 f60019f68146 f60999 f60078 f60003 f66131

f66005 f64058 f64119 f62067 fh2801f63016 fh1301

fh1201 fh2401 fh2201 fh2901 fh1901


